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Place and date of issue:
Committente: NAV-SYSTEM S.p.A.
Customer: (FC) - Italia
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dotti ¢ degli elementi da costruzione - Parte
isultati delle prove di reazione al fuoco secon-
do la norma UNI -1:2009, con riferimento alla norma di prodotto
UNI EN 14509:2
ction products and building elements - Part 1: Classification
iction’ Yo fire tests in accordance with standard UNI EN 13501-1:2009
wroduct standard UNT EN 14509:2007

campionato da Istituto Giordano secondo le procedure
definite nel verbale di prelievo del 19/11/2010 e fornito
dal Committente

sampled by lIstituto Giordano in accordance with the procedure
specified in sample report dated 19/11/2010 and supplied by the
Customer

Origin af sample:

rodotto*.

Product name
“WE' (il PIR”,

efinizione del prodotto classificato.

1 of classified product.

ento con paramenti metallici con anima in poliuretano espanso rigido PIR”.
e product WET-FROST PIR is defined as a “self-supporting double skilynﬂ(ﬂécu y
1gid polyurethane foam core ™. "4 QQ)P‘

(*) Secondo le dichiarazioni del Committente.
(*) According to information supplied by the Customer.

[l presente rapporto di classificazione ¢ composto da n. 7 foglie
tecnica del Committente,
This classtfication report is made up of 7 pages and the Customer's technical documentation,

Comp. PM Foglio Page

Revis. 1/7
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Descrizione del prodotto classificato.

Description of classified product.

4

Caratteristica
Characteristic

Dichiarata dal Committente
Declared by Customer

Rilevatd dal laboratorio
Recorded by Laboratory

Tipologia e composizione del materiale
Material type and composition

pannello sandwich con anima iso-
lante in poliuretano espanso rigido
PIR rivestito su ambo le facce ds
lamiera in acciaio preverniciat
sandwich panel consisting of a PIR rigt
polyurethane foam insulating core v @
double pre-painted galvanised-sheet-ste
Jacing

par 4 6andwich con anima
isolante_in poliuretano espan-
so figido rivestito su ambo le
cce da lamiera in acciaio
idwich panel consisting of a rigid
polyurethane foam insulating core

with double galvanised-sheei-steel
facing

Mass per unit area

Spessore 100 mm 100 mm
Thickness
Massa per unita di superficie 10,28 kg/m? 10,53 kg/m?

Desc

rizione dei sing nenti
Description of indivi I/Z;r';}wm:

Rivestimento esterno su ambo le facce
Facings

lamiera in acgiaio #ncato spessore
stito~dg’ vernice polie-

lamiera in acciaio
sheet steel

Anima isolante interna
Insulation core

|paliuretano  espanso rigido PIR
rogotto dalla ditta Bayer Material

Sclence di densita 41 kg/m® e

spessore 99.2 mm

Bayer Material Science PIR rigid polyure-

thane foam of density 41 kg/m' and thick-

ness 99,2 mm

poliuretano espanso rigido
rigid polyurethane foam

Lattonerie d’angolo
Corner flashings

lamiera in acciaio zincato prever-
niciato di spessore 0,6 mm
pre-coated zine-coated steel sheet, thick-
neyss 0,6 mm

lamiera in acciaio
sheet steel

Sito produttivo*.
Manufacturing si

NAV-SYS

(*) Secondo le dichiarazioni del Committente.
(*) Accarding to information supplied by the Customer.
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Riferimenti normativi.

Normative references.

La classificazione ¢ stata determinata secondo le prescrizioni delle seguenti norme: O

— UNI EN 14509:2007 del 22/03/2007 “Pannelli isolanti autoportanti a doppig!fivéstimento con paramenti
metallici - Prodotti industriali - Specifiche”;

— UNI EN 13501-1:2009 del 26/11/2009 “Classificazione al fuoco dei pr loltié}lcgli elementi da costruzio-
ne - Parte |: Classificazione in base ai risultati delle prove di reaziong 4 go”.

Classification has been assigned in accordance with the provisions of the Jollowing stc

—  UNI EN 14509:2007 dated 22/03/2007 "Self-supporting double skin metal faced i ting panels - Factory made products -
Specifications”:

~  UNLEN 13501-1:2009 dated 26/11/2009 “Fire classification of construc

slucts and building elements - Part 1: Classifica-

tion using data from reaction to fire tests”

Rapporti e risultati in supporto a questa classifica; .

Reports and resulls in support of this classification.

Rapporti.
Reports.
Nome del laboratorio | Nome del Cgﬁ@:m Rapporto n. Metodo di prova e data*
Name of laboratory Name of Custopte Report No. Test method and date*
Istituto Giordano S.p.A. NAV-SYﬁ\l‘EM}Z}.A. 278845/5881/CPD | UNI EN ISO 11925-2:2005
Istituto Giordano S.p.A. | NAV-SYSTEM S.p.A. | 278846/5882/CPD UNI EN 13823:2010

(*) UNIL EN ISO 11925-2:2005 del ()IQ)‘@O@OV‘: di reazione al fuoco - Accendibilita dei prodotti da costruzione sottoposti
all’attacco diretto della fiamma - Parte 2: Prova con I'impiego di una singola fiamma’;
UNI EN 13823:2010 del 16/09/4
pavimenti esposti ad un attaceo/1¢
N EN SO 11925-2:2005 dated 0116
flame source test”;

[NEEN 13823:2010 dated 1609 2010 7R
wle burning item”

“Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i
0 prodotto da un singolo oggetto in combustione™.
gotion to fire tests - Ignitabidity of hulding products subjected to direct impmgement of flame - Part 2; Stigle-

Ton to fire tests for building products - Building products excluding floormgs exposed to the thermal attack by a sin-
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Risultati in supporto alla classificazione.

Results in support of this classification

vl

Metodo di prova Prodotto N. prove* Parametri @isultati
Test method Product No. of tests* Parameter Results
arametri | Parametri
(cpptinui - discreti -
edia Conformita
mtinuous Discrete
parameter - paramelers -
A Mean Caompliance
UNI EN ISO
11925-2:2005 g
Attaccodella Fs < 150 mm N/A 3‘\_
fiamma sulla su- =
perficieesulbordo | &
Impingement of flame WET PIR 100 12
an the surface and on 4
the edge censione Sj
Applicazione: eltacarta da filtro N/A Vos
Fxposure: Isnjtigin of the filter paper ’
30s
FIG RA(LgMJ (W/S) 74.232 N/A
FIGR/\() AMJ (W/b) 69,]94 N/A
LFS < bordo Si
V LES < edge N/A Yes
UN[.EN “WF,T P[R |00*é THR(;()()S (MJ) 3,()59 N//\
13823:2010 SMOGRA (m?/s?) 15,291 N/A
TSPeoos (im?) 122,195 N/A
Goccee/particelle Sj
incendiate N/A Y
Flaming dropletsiparticles ob
N/A = non applicabile;

(*)  non valido per applicaziope

NA - not applicable;

(% ot valid for extended appli munﬁ
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Classificazione ¢ campo di applicazione.

Classification and field of application.

&

Riferimento di classificazione.

Reference of classification.

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1:2009:
This classification is assigned in accordance with standard UNI EN 13501-1:2009.

Classificazione.

Classification.

Il prodotio “WET-FROST PIR”, in relazione al suo comportament@di reazione al fuoco, ¢ classificato:

The praduct "WET-I'ROST PIR" in relation to ils reaction o fire behaviour is
B

La classificazione aggiuntiva in relazione alla produzione

The additional classification in relation to smoke production is:

La classificazione aggiuntiva in relazione alla cadpte di gacce/particelle incendiate ¢:

The additional classification in relation to flaming droplets

[a classificazione finale di reazione al fuoCpde ydotto da costruzione ¢:

The final reaction to fire classification of the cons ion product is:

Classiﬁc%}gne / Classification: B- s2, d0
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Campo di applicazione.

tield of application.

Questa classificazione ¢ valida per i seguenti parametri del prodotto*: O
This classification is valid for the following product parameters™*: @
Spessore > 100 mm
Thickness > 00 mm
Massa volumica del poliuretano 41 kg/m? 15"/0
Polyurethane foam density 41 kg/ml 5/ k5%
Paramenti metallici esterni Acciaio di spessore 0,4 mm + | 0% pivestito da vernice in poliestere
Qutside metal parameters con potere calorifico superioret//4A 4'MJ/m? di qualsiasi colore
Steel, thickness 0,4 mm + 100% covered with polyester paint having a thermal value
superior to 4 Mlkg/m? in any colour

e per le seguenti condizioni di uso finali*:

and for the following end use applications*:

Lattonerie metalliche d’angolo | Lamiera in acciaio
Metal corner flashings 400

Pre-coated :r'n(‘/‘; :

reverniciato di spessore > 0,6 mm fissate a
6 mediante rivetti o viti metalliche

ed stée)/ sheet of thickness > 0,6 mm fastened by rivets or metal
screws 400 mm apart or less

Limitazioni.

Limitations.

Questo rapporto di classificazione ¢ valfdo to che la composizione e la struttura del prodotto non
cambia.

Questo rapporto di classificazione non\rappresenta un’approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.
La classificazione assegnata al prodotto ne) presente rapporto ¢ corretta per una dichiarazione di conformi-

ta, da parte del produttore, nell’ambito dell’attestazione di conformita sistema 3 e per la marcatura CE in

ione. La dichiarazione rilasciata dal Produttore viene conservata in
archivio. Questa attesta che |
aggiunta di ritardanti di ﬁam‘:/n?

¢s50 produttivo non richiede operazioni, procedure o fasi specifiche (es.

imitazione di contenuto organico, o aggiunta di cariche inerti) che miglio-

al fuoco del prodotto al fine di ottenere la classificazione raggiunta. Pertanto
il produttore ha stabilito she\|’attestazione del sistema 3 ¢ corretta. Il laboratorio di prova non ha quindi a-
della campionatura di prova del prodotto, nonostante sia in possesso delle ne-
ity dal produttore, per mantenere la tracciabilita del campione sottoposto a prova.

- bk
i

~ N0 =R} -\.,_ R
“QBNY T FOSN,
s ()\ _/,\//—‘_\ ", ,5)/):\

/LABORATOHI"J
PER LA REAZIONE
AL FUOCO

£l MATERL
¢

(*) (in accordo con il prospetto C.1 della norma UNI EN 14509:2007).
(% (in accordance with Table C.1 of standard UNI EN 14509 2007).
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: aimed at enhancing the

s/concluded that system 3 at-

stages (e.g. no addition of flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers

fire performance in order to obtain the classification achieved. As a consequence the manufa
testation is appropriate. The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the produdt for the test, although it holds

appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tegled.

Nota del laboratorio.
Note from the laboratory.

La classificazione ¢ stata determinata sulla base dei valori ottenuti mediante misurazione, in linea al para-

grafo 2.6 della guida ILAC (8:03/2009 “Guidelines on th
avendo soddisfatto i requisiti sulle misure e sulle apparecc e-definiti nella norma di prova.
The classification has been determined on the basis of the values obtained Jfomy/measurements, in accordance with paragraph 2.6
of ILAC G8:03/2009 guide "Guidelines on the reporting of compliance with specification”, having fulfilled the measurement and

equipment requirements defined by the testing standard.

” .

ettoredl ecnico della seziong,CPfTr;“ .

épartment Technical l£9m7 O-Rl C/Lg\

yg. Giuseppe Pcrsapocz)ﬂorfrojq i
Cn

Il Responsabile Te abile del Laboratorio L.’ Amministratore Delegato
Chief Test Enginee cazione al Fuoco Managing Director
(Dott. Gian Luigi Baff Reaction to Fire Laboratory

L'AMMINISTRATORE DELEGATQ
ott. Ipg. Vincenzo lommi




